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Коллективная монография “Волоконная оптика флюоридных стекол”, из­
данная под редакцией И.Д. Агарвала и Г. Лю, суммирует и обобщает мировые 
достижения в области технологии изготовления, анализа физико-химических 
свойств и применения флюоридных стекол. В ее написании приняли участие 
ведущие специалисты из Великобритании, США, Франции и Японии, явля­
ющиеся авторами пионерских работ в указанной области.

Оптика флюоридных стекол интенсивно развивается на протяжении пят­
надцати лет, прежде всего благодаря реальным перспективам захватывающих 
технических приложений. Они обусловлены уникальной прозрачностью флю­
оридных стекол в ближнем и среднем ИК диапазоне. По теоретическим оцен­
кам на длине волны излучения 2,5 мкм величина оптических потерь может 
быть доведена до уровня 10~2 дБ/км, практически достигнута величина 
0,025 дБ/км. Это позволяет всерьез ставить вопрос о создании трансокеанских 
линий волоконнооптической связи без промежуточных повторителей или уси­
лителей. Среди других приложений упомянем медицину,ИК спектроскопию, 
сверхчувствительные волоконные датчики различных физических величин. 
Активные световоды, легированные ионами редкоземельных металлов, успеш­
но используются для усиления сверхкоротких оптических импульсов и созда­
ния волоконных лазеров.

Кратко остановимся на структуре и содержании книги. Первая часть по­
священа фундаментальным аспектам физики и технологии изготовления флю­
оридных стекол. В первой главе М. Пулен (М. Poulain) дает детальную клас­
сификацию созданных к настоящему времени флюоридных стекол и рассмат­
ривает процессы их изготовления. Далее речь идет о теоретических и экспе­
риментальных исследованиях, направленных на анализ микроскопической 
структуры стекол, в основном применительно к простым бинарным системам 
типа ZrF—BaF2. Затем, в третьей главе, подробно обсуждаются физические
механизмы оптических потерь в широкой полосе оптических частот от УФ 
до ИК диапазона. Особый акцент сделан на выявлении факторов, определя­
ющих коротковолновую и длинноволновую границы полосы прозрачности.

Последующие главы посвящены вопросам, непосредственно связанным с 
технологией изготовления волоконных световодов с предельно малыми опти­
ческими потерями. Вначале излагаются методы очистки и анализа исходных 
материалов. Потом следует сравнительный анализ технологии изготовления
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заготовок и вытяжки волоконных световодов и, наконец, обсуждение источ­
ников потерь в световодах.

Во второй части книги речь идет о химической устойчивости флюоридных 
световодов, методах их защиты от коррозии и неблагоприятных внешних воз­
действий. Для многих приложений важную роль играет радиационная стой­
кость световодов, составляющая предмет восьмой главы. Заметим, что у флю­
оридных стекол она в ряде случаев заметно выше, чем у кварцевых. В за­
ключительной главе рассматриваются свойства и применения активных све­
товодов.

Книга прекрасно иллюстрирована, содержит обширный эксперименталь­
ный материал и хорошо подобранную библиографию. Ее можно с полным 
основанием рекомендовать всем специалистам, работающим в области воло­
конной оптики.
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